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ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ช่ือมาตรฐาน : ส่ิงทอ - การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ เลม 11 สวนผสมของเสนใยเซลลูโลส
บางชนิดกับเสนใยอื่นบางชนิด (วิธีใชกรดซัลฟวริก) 
TEXTILES - QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS - PART 11: 
MIXTURES OF CERTAIN CELLULOSE FIBRES WITH CERTAIN OTHER 
FIBRES (METHOD USING SULFURIC ACID) 

มาตรฐานเลขท่ี : มอก. 3305 เลม 11-2568 

ผูจัดทํา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 36 ส่ิงทอ 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
- กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 1833-11:2017 Textiles — Quantitative 
chemical analysis Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres 
with certain other fibres (method using sulfuric acid) มาใช 
โดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) 
โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

- ระบุวิธีใชกรดซัลฟวริกเพ่ือหารอยละโดยมวลของเสนใยเซลลูโลสหลังจาก
กําจัดส่ิงท่ีไมใชเสนใยในส่ิงทอท่ีทําจากสวนผสมของ 

— เสนใยเซลลูโลสธรรมชาติและเสนใยเซลลูโลสประดิษฐ เชน ฝาย แฟลกซ 
เฮมป รามี วิสโคส คิวโปร โมดัล ไลโอเซลล 

กับ 
— เสนใยพอลิเอสเตอร เสนใยพอลิโพรพิลีน เสนใยอีลาสโตมัลติเอสเตอร  

เสนใยอีลาสโตเลฟน และเสนใยสององคประกอบพอลิโพรพิลีน/ 
พอลิแอไมด 

เน้ือหาประกอบดวย : รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 1833-11:2017 

จํานวนหนา : 10 หนา 

ISBN (e-book) : 978-616-633-034-2 

ICS : 59.060.01 
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ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02 430 6834 
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