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เรื่อง  ยกเลกิและก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางและท่อพลาสติกและท่อพร้อมข้อต่อ - การทดสอบความดนัน  า 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อพลาสติกและทอ่ 
พร้อมข้อต่อ - การทดสอบความดันน  า  มาตรฐานเลขที่  มอก.  1332 - 2539 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
ฉบับที่  2152  (พ.ศ.  2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อพลาสติกและท่อพร้อมข้อต่อ -  
การทดสอบความดันน  า  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2539  และออกประกาศก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อพลาสติกและท่อพร้อมข้อต่อ - การทดสอบความดันน  า   
มาตรฐานเลขที่  มอก.  1332 - 2566  ขึ นใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี  

ทั งนี   ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนด  120  วัน  นับตั งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
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รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๖
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- กําหนดวิธีทดสอบดวยความดันน้ําสําหรับทอยางและทอพลาสติกและทอ
พรอม  ขอตอ รวมถึงวิธีการหาความสม่ําเสมอของมิติ 
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