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ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ช่ือมาตรฐาน : วิธีทดสอบปูนซีเมนต เลม 1 วิธีทดสอบการหดตัวแหงของแทงมอรตาร
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก 
STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 1 TEST METHOD 
FOR DRYING SHRINKAGE OF MORTAR CONTAINING HYDRAULIC 
CEMENT 

มาตรฐานเลขท่ี : มอก. 2752 เลม 1−2567 

ผูจัดทํา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะผูจัดทํารางมาตรฐาน คณะท่ี 41 มาตรฐานวิธีทดสอบปูนซีเมนต 
เลม 1 วิธีทดสอบการหดตัวแหงของแทงมอรตารปูนซีเมนตไฮดรอลิก 
วิธีทดสอบปูนซีเมนต เลม 23 หองผสม ตูควบคุมความช้ืน หองควบคุมความช้ืน
และถังเก็บนํ้าท่ีใชทดสอบปูนซีเมนตไฮดรอลิกและคอนกรีต และวิธีทดสอบ
ปูนซีเมนต เลม 27 วิธีทดสอบความสามารถในการทําปฏิกิริยาระหวางซีเมนต 
กับมวลรวม โดยวิธีแทงมอรตาร 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
- กําหนดวิธีทดสอบการเปล่ียนแปลงความยาวแบบแหงของมอรตารท่ีมี
ปูนซีเมนตไฮดรอลิกและทรายมาตรฐานชนิด graded sand 

เน้ือหาประกอบดวย : บทนํา ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม นัยสําคัญและการใชงาน เคร่ืองมือ
ทดสอบ อุณหภูมิและความช้ืน ทรายมาตรฐาน จํานวนแทงทดสอบ การเตรียม
แบบหลอ การเตรียมแทงทดสอบ การบม การเก็บรักษา และการวัดการ
เปล่ียนแปลงความยาวของแทงทดสอบ การคํานวณ การรายงานผล 
ความแมนยํา คําสําคัญ ภาคผนวก ก.  
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