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ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ช่ือมาตรฐาน : โซเดียมและโพแทสเซียมซิลิเกตสําหรับใชในอุตสาหกรรม – การวิเคราะห 
หาปริมาณของคารบอเนต – วิธีปริมาตรกาซ 
SODIUM AND POTASSIUM SILICATES FOR INDUSTRIAL USE - 
DETERMINATION OF CARBONATES CONTENT - GAS-VOLUMETRIC 
METHOD 

มาตรฐานเลขท่ี : มอก. 4022-2567 

ผูจัดทํา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : - 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
- กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 1691:1976 Sodium and potassium silicates 
for industrial use - Determination of carbonates content - Gas-
volumetric method มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกัน
ทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

- กําหนดวิธีวิเคราะหหาปริมาณคารบอเนตดวยวิธีปริมาตรกาซ โดยแสดง 
เปนโซเดียมคารบอเนตหรือโพแทสเซียมคารบอเนตตามลําดับในโซเดียม 
และโพแทสเซียมซิลิเกตสําหรับใชในอุตสาหกรรม 

- การทดสอบเบื้องตนสามารถแบงโซเดียมและโพแทสเซียมซิลิเกต ออกเปน 
3 กรณี ดังน้ี 
1.1 โซเดียมหรือโพแทสเซียมซิลิเกตที่ไมมีท้ังซัลไฟดและคลอเรต 
1.2 โซเดียมหรือโพแทสเซียมซิลิเกตที่มีซัลไฟด 
1.3 โซเดียมหรือโพแทสเซียมซิลิเกตที่มีคลอเรต 

เน้ือหาประกอบดวย : รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 1691:1976 

จํานวนหนา : 10 หนา 

ISBN (e-book) : 978-616-617-670-4 

ICS : 71.060.50 

  



สถานท่ีจัดเก็บ : หองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02 430 6834 
ตอ 02 440-2441 

สถานท่ีจําหนาย : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 10400 
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